група:

фак.№


Име:

1. Предложете два метала, които могат да се използват като аноди при катодна протекторна защита на стомана.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Защо предложените метали са подходящи ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Какво покритие е цинковото върху стомана (3 т.)?

катодно 


анодно

Защо ?       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
При дефект в покритието (напр. пори, драскотини) цинкът :

Напишете корозионните полуреакции на окисление и на редукция в кисела корозионна среда .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ще ускори корозията на стоманата	     


ще забави корозията на стоманата	


няма да окаже влияние








