



Материалознание ЕФ I курс II семестър
1.  Атомен и кристален строеж на твърдите тела

2.  Аморфен строеж

3.  Анизотропия

4.  Дефекти в строежа на реалните кристали

5.  Термичен анализ

6.  Диаграма на пълна разтворимост в твърдо състояние

7.  Диаграма на пълна неразтворимоет а твърда състояние

8.  Диаграма на ограничена разтворимост а твърдо състояние

9.  Същност на еластичната деформация

10.  Същност на пластичната деформация 

11.  Същност на пълзенето 

12.  Същност на разрушаването 

13.  Металографсии анализ - схема на оптически металографски микроскоп

14.  Метапографски анализ - изобразяване на структури на подевтектоидни стомани
15.  Метапографски анализ - изобразяване на структури на надевтектоидни стомани

16.  Металографски анализ - скициране на структури на сиви чугуни

17.  Изпитване на опън, построяване на условна диаграма

18.  Изпитване на ударна жилавост 

19.  Изпитване на умора

20.  Изпитване на твърдост по Бринел

21.  Изпитване на твърдост по Роквел

22.  Изпитване на твърдост по Викерс

23.  Желязо

24.  Полиморфизъм на желязото

25.  Желязо - въглеродна диаграма - общ вид

26.  Желязо - въглеродна диаграма - брой, вид и състав на фазите и структурните съставни
27.  Въглеродни стомани - класификация, означение, приложение

28.  Чугуни - класификация, означение, приложение

29.  Легирани стомани - общо влияние на легиращите елементи

30.  Легирани стомани - класификация, означение, приложение 

31.  Конструкционни легирани стомани - приложение

32.  Инструментални легирани стомани - приложение.

33.  Стомани със специални свойства - неръждаеми, огнеупорни, топлоустойчиви, износоустойчиви –  приложение

34.  Мед и медни сплави - бронзове. приложение

35.  Мед и медни сплави - месииги, приложение

36.  Алуминий и алуминиеви сплави - приложение

37.  Титан и титанови сплави -свойства и приложение

38.  Магнезий и сплавите му

39.  Метали с висока температура на топене

40.  Сплави с ниска температура на топене.

41.  Термична обработка на металите - структурни изменения при нагряване и охлаждане

42.  Термична обработка на металите - дифузия и дифузионни процеси

43.  Термична обработка - аустенит - мартензитно превръщане

44.  Закаляване на стоманата

45.  Повърхностно закаляване на детайлите

46.  Отвръщане на закалена стомана

47.  Отгряване

48.  Химико - термична обработка - цементация, приложение

49.  Химико - термична обработка - нитриране и нитроцементация - приложение

50.  Обща схема на леярския технологичен процес

51.  Леене на металите -формовъчни материали и формообразуване

52.  Технологичност на отливките

53.  Леене на металите - безкасово формоване

54.  Леене на металите - вакуумно и импулсно формоване

55.  Кокилно леене

56.  Центробежно леене

57.  Леене под налягане

58.  Леене с противонапягане

59.  Прецизно леене със стопяеми модели

60.  Черупково леене

61.  Области на приложение на обработката чрез пластично деформиране

62.  Видове технологични процеси при обработката чрез пластично деформиране

63.  Валцоване - същност и сили на валцоване, приложение

64.  Листово щамповане - разделителни операции

65.  Листово щамповане - формообразуващи операции

66.  Горещо пресоване на цветни метали и сплави

67.  Студено изтегляне на тел и тръби

68.  Електрохидравлично формообразуване при пластично деформиране, приложение

69.  Магнитно - импулсно и взривно формоване при пластичното деформиране, приложение

70.  Методите за заваряване - класификация

71.  Епектродъгово заваряване - ръчно, пофлюсово

72.  Електродъгово заваряване в защитна газова среда

73.  Епектрошлаково заваряване

74.  Газо-кислородно заварязане

75.  Електроннолъчево заваряване

76.  Лазерно заваряване

77.  Заваряване в плазма

78.  Заваряване чрез триене

79.  Електросълротивително заваряване

80.  Кондензаторно заваряване

81.  Дифузионно заваряване

82.  Студено пресово заваряване

83.  Газокисл сродно и електродъгово рязане

84.  Заваряемост на металите

85.  Спояване с меки припои

86.  Спояване с твърди припои

87.  Проводникови материали

88.  Материали с висока проводимост

89.  Проводникови сплави с високо съпротивление

90.  Материали за контакти

91.  Припои

92.  Магнитни материали

93.  Магнитно меки материали

94.  Магнитно твърди материали

95.  Сплави със зададен температурен коефициент на линейно разширение
До Тук
96.  Сплави с особени еластични свойства

97.  Сплави с памет на формата

98.  Пластмаси - определение и класификация

99.  Изходни продукти и съставни части на пластмасите

100. Свойства на пластмасите

101. Поведение на пластмасите в различни среди

102. Термопласти

103. Реактопласти - композиционни

104. Реактопласти - слоисти армирани

105. Реактопласти - газонапълнени
106. Керамики

107. Стъкла

108. Слюда

109. Изработване на конструкционни елементи от неметални материали чрез каладриране

110. Изработване на конструкционни елементи от неметални материали чрезекструдиране 

111. Изработване на конструкционни елементи от неметални материали чрез леене
112. Изработване на конструкционни елементи от неметални материали чрез раздуване

113. Изработване на конструкционни елементи чрез шприцоване

114. Изработване на консгрукционни елементи чрез вакуумно формоване
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