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I. Предимства – Използват се опадъчни материали от различни видове метали, което понижава цената на продуктите получени по тази технология. Позволява сплавяване на материали, които са несплавяеми по друг път, като например графит със сребро. 

Изработване на металокерамично изделие, етапи:

1. Получаване на метални прахове – физикохимичен или чисто химичен път

МеО+H2 -> Me + H20

2MeO+C -> 2Me + CO2

2. Подготвян на шихта

3. Формоване  и пресоване 200-1200 MPa 
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1. Матрица

2. Поансон

3. Пробно тяло

4. Подвижна опора

5. Бутало
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4. Спичане Тсп = 0,6 – 0,85 Т – променят се механичните свойства на материалите NH3 -> N2 + 3H2
5. ХТО и ТО

6. Калиброване

пр = Gпр/V g/cm3 
П = (Fe – пр)/Fe
Fe = 7,8 g/cm3
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